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Cel projektu:

Przedsiebiorstwo wdrozyto z powodzeniem innowacyjny proces odlewania ciggtego
z modyfikacjg struktury wybranych stopéw aluminium w gatunku grupy 6xxx wg PN-EN 573-
3:2005. Naturalng kontynuacjg rozwoju jest opracowanie i wdrozenie do produkcji
technologii recyklingu odpadéw poprodukcyjnych kolejnej grupy stopéw aluminium - grupy
2xxx. W ramach realizacji projektu opracowana zostanie technologia topienia, rafinacji i
odlewania ciggtego wybranych gatunkéw tej grupy stopow z rozdrobniong strukturg. W
procesie produkcyjnym materiatem wsadowym bedg klasyfikowane aluminiowe odpady
poprodukcyjne. Produkty odlewane poddane zostang zabiegom obrdobki cieplnej w celu
uzyskania tanich wyrobow o wysokich wtasciwosciach uzytkowych. Dodatkowo opracowana
zostanie technologia wytopu aluminiowych odpadéw nieklasyfikowanych dla mnigj
wymagajgcych gatezi przemystu. Opracowanie technologii odlewania ciggtego grupy 2xxx
charakteryzujgcej sie wiekszg sktonnoscig do peknieé niz grupa 6xxx realizowane bedzie z
zastosowaniem powtok i nanokmpozytowych powitok ochronnych, wytworzonych na
krystalizatorach metalowych oraz grafitowych metodami PVD/CVD.



